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	Öğrencide, geleneksel yapı malzemelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen tahribat nedenlerini, tahribat türlerini ve mekanizmalarını kavrayabilme bilgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

	Dersin Öğrenme Çıktıları
	1- Geleneksel yapı malzemelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak Geleneksel yapı malzemelerinde meydana  gelen tahribat nedenlerini, 
2- Geleneksel yapı malzemelerinde mekanizmalarını kavrayabilme 


	Haftalık Ders Konuları
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14.Hafta Geleneksel Mimaride taş malzemenin korunmasına yönelik teknikler(Uzaktan Eğitim)
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